Charakteristické a priimérné hodnoty pro navrhovani
drevénych konstrukci

Charakteristickd hodnota pevnosti je definovana jako 5-percentil zékladni-
ho souboru a je stanovena na zékladé vysledkd zkousek s dobou trvani
300 s na zkusebnich télesech s rovnovaznou vihkosti odpovidajici teploté
20 °C a relativni vlhkosti vzduchu 65 %. Charakteristickd hodnota tuhosti
(modul pruznosti) je stanovena jako prdmeérna hodnota za stejnych podmi-
nek. Charakteristickd hodnota hustoty desek je definovana jako 5-percentil
zakladniho souboru a je stanovena s hmotnosti a objemem pfi teploté 20 °C
a relativnf vihkosti vzduchu 65 % a ¢inf u desek z rostlého dreva podle CSN
EN 12369-3 410 kg/m?®.

Porovnani charakteristickych hodnot v nasledujicich ta-
bulkach doklada, ze u vétSiny vlastnosti jsou charakte-

ristické hodnoty vétSi u desek BIO CECO, nez stanovi
evropska norma. Vzhledem k tomu, Ze charakteristické hodnoty
byly stanoveny Némeckym institutem pro stavebni techniku v Ber-
Iin&, jsou hodnoty biodesky BIO CECO tedy navic zcela spolehlivymi
hodnotami.

Charakteristické hodnoty pevnosti (f) a priimérné
hodnoty tuhosti (E)

Cerna ¢isla jsou hodnoty podle CSN EN 12369-3 Desky na bézi die-
va — Charakteristické hodnoty pro navrhovani dfevénych konstrukcf
— Cést 3: Desky z rostlého dieva

Cervena ¢isla jsou hodnoty podle Vseobecného stavebniho povole-
ni ¢. Z-9.1-465
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Charakteristické hodnoty pevnosti (f)

a primérné hodnoty tuhosti (G)

Cerna ¢isla jsou hodnoty podle CSN EN 12369-3 Desky na bézi die-
va — Charakteristické hodnoty pro navrhovani dfevénych konstrukcf
— Cést 3: Desky z rostlého dieva

Smyk kolmo na rovinu desky Smyk v roviné desky
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Viz tabulka vypoctovych hodnot pfip. zatizenf na str.3

Certifikaty

Deutsches
Institut
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Entwicklungs- und Priiflabor
Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24- D-01217 Dresden
Vo cph-dresden.de

c €CERTIFIKAT VLASTNI VYROBNi KONTROLY
0766 — BPR — 136

Vsouladu se smémici Rady evropského spoletenstvi 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988
o sjednoceni pravnich a sprévnich predpisii Slenskych stat, tykajicich se stavebnich vyrobka (smérmice
o vjrobich pro stavebnictvi - BPR), ve zméné smémice Rady evropského spolecenstvi 93/68/EHS ze
dne 22. &ervence 1993, timto potvrzujeme, Ze vyrobek pro stavebnictvi

Trivrstva deska Nordpan
Trivrstva deska z masivniho dfeva podle EN 13353:2009 k pouziti
jako nosna konstrukéni soucast pro venkovni konstrukce, technicka tfida SWP/3 S L3 nosna,
rozsah jmenovitych tloustek 13 az 49 mm
vyrobena vyrobcem
nordpan SPA - AG
Industriezone 7
39030 Valdaora - Olang
Italie
ve vyrobnim zavodé

nordpan SPA - AG; Valdaora - Olang; Italie
byla podrobena prvotnimu testu vjrobcem a vyrobni kontrole vyrobku. Vjvojové a kontrolni laboratof
spole¢nosti Holztechnologie GmbH provedia jako certifikaéni autorita prvni kontrolu vyrobku a realizuje
priibéznou kontrolu, posouzeni a potvrzeni viastni vyrobni kontroly. Tento certifikat potvrzuje, Ze byly
poutzity viechny predpisy pfilohy ZA normy
EN 13 986:2004
které se tykaji osvéd&eni vlastni vyrobni kontroly vyrobka.
Tento certifikat byl poprvé vystaven 20. kvétna 2008 a je platny, dokud nedojde ke zm&nam ustanoveni

ve vySe uvedené harmonizované normé a dokud nedojde k podstatné zméné vyrobnich podminek
v zavodé nebo ve vlastni vyrobni kontrole.

Drazdany, 15. ervence 2011

i

Or.Bernd Devantier
Certifikaéni ufad

Datum

Povinné ozn. vyrobku BIO CECO znackou CE
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0766-CPD-0014 - 0766-CPD-0015

N ORDP AN A G Anzahl Platten: Plattentyp: Holzart
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EN 13986 Starke (mm): Breite (mm): Lange (mm):
fe 79 | Scoo | zoso

eph®’
Entwicklungs- und Priiflabor
Holztechnologie GmbH

Zellescher Weg 24 -D-01217 Dresden
wwweph-dresden.de

c €CERTIFIKAT VLASTNI VYROBNi KONTROLY

0766 — BPR - 135

Vsouladu se smérnici Rady evropského spoleenstvi 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988
o sjednoceni pravnich a spravnich predpist &lenskych statu, tykajicich se stavebnich vyrobki (smérnice
o vyrobeich pro stavebnictvi - BPR), ve zméné smémice Rady evropského spoledenstvi 93/68/EHS ze
dne 22. Gervence 1993, timto potvrzujeme, Ze vyrobek pro stavebnictvi
Trivrstva deska Nordpan
Trivrstva deska z masivniho dfeva podle EN 13353:2009 k pouziti
jako nosna konstrukéni sougast pro vnitini konstrukce ve vihkych prostorach, technicka tfida
SWP/2 S L3 nosna, rozsah jmenovitych tloustek 13 az 49 mm
vyrobena vyrobcem
nordpan SPA - AG
Industriezone 7
39030 Valdaora - Olang
Italie
ve vyrobnim zavodé
nordpan SPA - AG; Valdaora — Olang; Italie
byla podrobena prvotnimu testu vyrobcem a vyrobni kontrole vyrobku. Vyvojové a kontrolni laboratof
spole¢nosti Holztechnologie GmbH provedla jako certifikaéni autorita prvni kontrolu vyrobku a realizuje

prib&znou kontrolu, posouzeni a potvrzeni viastni vyrobni kontroly. Tento certifikat potvrzuje, Ze byly
pouzity vSechny predpisy prilohy ZA normy

EN 13 986:2004
které se tykaji osvadieni viastni vyrobni kontroly vyrobki

Tento certifikat byl poprvé vystaven 20. biezna 2004 a je platny, dokud nedojde ke zménam ustanoveni
ve vySe uvedené harmonizované normé a dokud nedojde k podstatné zméné vyrobnich podminek

v zavodé nebo ve vlastni vyrobni kontrole.
)
- [/
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/4
Dr. Bernd Devantier \

Certifikatni uad

Drazdany, 15. Eervence 2011

Hodnoceni BIO CECO zkusenym znalcem v oboru zpra-
covani dfeva, p. ing. Josefem Mik$atkem CSc.
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Spole¢nost CECOLEGNO s.r.o. je vyhradnim zastupcem spole¢nosti NORDPAN AG pro Ceskou republiku nord pq n

Distributof¥i v CR:
1) CECOLEGNQ, sro.

2) AZWOQOOD, a. s, Drazni 7, CZ - 627 00 Brno-Slatina, e-mail: prodejna.slatina@azwood.cz, tel.: 545 513 357/305

Produktovy list BIO CECO

Zakladni popis

BIO CECO - vicevrstva velkoplosna deska z rostlého dieva SWP (solid
wood panel), je deska slozend z dilcl slepenych navzéjem na uzsich bo-
cich a na plochach. Je to vicevrstva deska, kterd sestava ze dvou vnéjsich
vrstev s rovnobéznymi prabéhy vidken a nejméné jedné vnitfni vrstvy
s pribéhem vidken kolmym na priibéh vidken vnéjsich vrstev. BIO CECO
se tedy vyrabi jako tfivrstva a pétivrstva deska nasledujici skladby.

Trivrstvé desky Pétivrstvé desky
T e
= e e

= =
"

Vyroba desek probiha v italském a rakouském zavodé firmy NORDPAN
AG a dcefiné firmy NORDPAN RUBNER HOLZBAUELEMENTE GMBH. Fir-
ma NORDPAN je vseobecné uzndvanym lidrem ve vyrobé vysoce jakost-
nich desek na evropském trhu.

Desky z rostlého dieva BIO CECO odpovidaji pozadavkim
normy CSN EN 13986 a Vieobecnému stavebnimu povoleni
€. Z-9.1-465.

Technické normy

Seznam hlavnich norem:

1. CSNEN 12775:2001 (49 0004) Desky z rostlého dfeva — Klasifikace
a terminologie; definuje a klasifikuje desky z rostlého dfeva;

2. CSN EN 13353:2009 (49 2810) Desky z rostlého dieva (SWP) — Po-
Zadavky; obsahuje pozadavky na vybrané vlastnosti pouZitelné
pro fizeni vyroby, neobsahuje charakteristické hodnoty pro navr-
hovani konstrukct:

3. CSN EN 12369-3 (491717) Desky na bézi dfeva — Charakteristic-
ké hodnoty pro navrhovani dievénych konstrukci — Cast 3: Desky
zrostlého dreva; tato norma obsahuje charakteristické a prdmeérné
hodnoty pro navrhovani nosnych ¢asti dievénych konstrukcf;

4. CSN EN 13017-1 (49 2805) Desky z rostlého dreva — Klasifikace
podle vzhledu povrchu — Cast 1: Jehli¢naté dievo;

5. CSN EN 13071-2 (49 2805) Desky z rostlého dreva — Klasifikace
podle vzhledu povrchu — Cast 2: Listnaté dievo; tyto dvé normy
klasifikujf desky z rostlého dfeva pro pouzitf jako pohledové prvky
na nabytek a vnitinf zafizeni; klasifikaci je mozno uplatnit i na nos-
né desky ve stavebnich konstrukcich;

6. CSN EN 13986:2005 (73 2871) Desky na bézi dieva pro pouziti ve
stavebnictvi — Charakteristiky, hodnocenf shody a oznacenf; nor-
ma stanovi vsechny relevantnf vlastnosti desek na bazi dreva pro
pouZiti ve stavebnictvi jako nosné i nenosné prvky ve vsech trech
tfidach pouZiti; stanovi postupy, kterymi se prokazuje shoda s tou-
to normou a stanovi pravidla pro znacenf desek;

7. CSN EN 1995-1-1:2006 (73 1701) Eurokdd 5: Navrhovéani dieve-
nych konstrukci — Cést 1-1: Obecnd pravidla — Spole¢nd pravidla
a pravidla pro pozemnf stavby; zakladni norma uvadéjici pravidla,
podle kterych se navrhuji (dimenzujf) nosné prvky dfevénych sta-
vebnich konstrukcf.

Postaveni BIO CECO v deskach na bazi dieva
Dokonaly pfirodni produkt z obnovitelnych pfirod-
nich zdroju

Desky z rostlého dfeva se zjednodusené nazyvaji biodeskami. Biodes-
ka spolu s preklizkou a vrstvenym dfevem (LVL) ma vzhled dfeva. Jejf
vyroba je méné nakladnd, jeji prvky vznikaji fezanim, na rozdil od pfe-
klizek a LVL, které sestavaji z dyh. Biodeska je spolu s preklizkou, LVL
a cementotfiskovou deskou zpUsobila pro pouziti jako nosna des-
ka ve venkovnim prostiedi, na rozdil od tfiskovych a vlaknitych
desek a OSB, které se v tomto prostiedi jako nosné desky pouzit
nedaji. Stejné jako pro ostatni desky na bazi dfeva jsou k dispozici cha-
rakteristické hodnoty pro navrhovani nosnych stavebnich konstrukcf.
Parametry lepeni BIO CECO vyhovuji plvodnimu znaceni AW 100 dle
DIN 68705. Jednotlivé lamely (bez nastaveni) tvofici vrstvu biodesky jsou
sklizeny prirodnim bilym klihem — D4. Takto vzniklé vrstvy jsou k sobé
lepeny transparentni melaminovou pryskyfici s pfirodnim naprosto
zanedbatelnym obsahem formaldehydu (0,01-0,03ppm HCHO<ET).
Podle prostredi, ve kterém budou desky uZivany, rozlisujeme SWP2
a SWP3. Rozdlil je pouze ve vihkosti vyrobenych desek, BIO CECO SWP2
je ur¢ena do interiéru (vyrobnf vihkost lamel je 8+2%), SWP3 je ur¢ena
do exteriéru, kde je vy3si vihkost (vyrobnf vihkost lamel 10%+-2%)

Bio CECO je 100% pfirodnim produktem a 100% uchovava vlast-
nosti a vzhled uslechtilého rostlého dreva!

Pouziti BIO CECO

Nosna konstrukéni deska - idealni pomér hmostnosti,
pevnosti, pruznosti — zivotnost ve vihkém prostiedi
Vyzva pro architekty, konstruktéry, designéry

Biodeska je pouZitelnd ve stavebnictvi ve tiidach pouziti 1 az 3, t.
v suchém, vihkém a venkovnim prostiedi bez styku se zemf. Zatimco
v suchém prostredi jsou pouzitelné viechny myslitelné desky na bazi
dfeva, ve venkovnim prostfedi pro nosné Ucely to jsou jiZ jen desky
z rostlého dreva, preklizované, vrstvené a cementottiskové desky. Pro
tento Ucel tedy nevyhovuijf tiiskové, vidknité ani OSB desky. P¥i pou-
ziti desek na bazi dieva jako nosného materialu do vihkého pro-
stiedi jsou biodesky ve srovnani s ostatnimi deskami vyhodnéjsi
svymi charakteristickymi hodno-
tami pevnosti a tuhosti. Napf. cha- charakteristicka pevnost v ohybu v N/mm?
rakteristickd pevnost v ohybu pro | &2 10 12 2 % % %

tloustku napf. 19 mm je pro biodes- it BHOEHEY
ku 35 N/mm?, OSB/3 14,8 N/mm?, MDFHLS |
tiiskovou desku P5 13,3 N/mm? 0SB/3

a MDFHLS 22,0 N/mm?. V grafickém ™5 |

vyjadren( - viz obrazek.
Dalsi vyznamny rozdil proti ostatnim deskam na bazi dreva je ve
vzhledu. Biodeska tim, Ze jejf plocha je tvofena sparovkou s pomérné
Sirokymi prvky, zachovava dojem a puisobeni pfirodniho dfeva, coz
ostatni desky s vyjimkou preklizovanych a vrstveného dieva neumi. I kdyz
preklizované desky a vrstvené dfevo mohou byt konkurentem biodesky
pokud jde o pevnosti, vzhledem pUsobf jinak nez biodeska. Napf. suky na
nich najit nelze. Tridénim dreva pii vyrobé biodesky Ize docilit vzhle-
du vice ptirodniho (napf. s vice rliznymi suky a dalsimi znaky rostlého
dreva) nebo méné prirodniho a vice jakostniho, coZ umoznuje rizné

CECOLEGNGO, s.ro.
VTlnich 11 telefon: +420 296 208 071

1200 Praha 2 +420 296 122 IC: 25086278
Ceska republika fax:  +420296 941 622 DIC: CZ25086278

Spolecnost je zapsdna u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 48516.

e-mail: cecolegno@cecolegno.com
www.cecolegno.com

cecoLEGNO

Stavby s lidskym rozmérem, stavby s dusi dreva.

Stovby s Lidskgm rozmerem, stovby s dunii dieva.

CECOLEGNO



estetické plsobeni (v rdmci moznosti danych pifrodnim drevem). Rbiz-
ného plsobeni se da docilit i volbou dieviny.

Architekti, konstruktéfi, designéfi i truhlafi, navrhujici stavby vsech
druh@ od pocétecni nosné konstrukce, tvaru a charakteru az po de-
tailni interiérova a exteriérova zafizenf a dopliky domU a bytd, ziska-
vajf v biodesce vynikajici materidl véestranného uplatnént.

Stavebné-fyzikalni vlastnosti BIO CECO (SWP)

ve srovnani s deskami na bazi dreva.

Lehka deska, vysoky difuzni odpor, vyborny tepelny

izolant, predvidatelné hofeni

1. Hustota desek na bazi dreva, preklizek a LVL (vrstvené dievo)
se blizi hustoté dfeva, z néhoz jsou vyrobeny. Primérné hodnoty
pfi béznych vihkostech udavé nasledujici diagram. SWP jsou nej-
leh¢i z desek na bazi dreva.

hustota v kg/m® 400 600 800 1000 1200

SWP, LVL, preklizka smrk

preklizka modfin |

preklizka btiza
08BS |
drevotfiskova deska |
preklizka buk |
MDF |

cementotfiskova deska ¥)

2. Propustnost pro vodni paru se udava jako soucinitel (faktor) di-
fuzntho odporu. Je to nepojmenované Cislo udavajici pomér od-
poru, ktery materidl vytvafi proti prdniku vihkosti, k odporu, ktery
ma vzduch. Odpor vzduchu mé faktor difuzniho odporu 1. Faktor
diftzniho odporu je tedy ¢islo od 1 do nekonecna. (Nekonecny fak-
tor maji kovy, pro vypocty se potom uZije velké ¢islo, napf. 100 000.)
Faktor je zna¢né zavisly na vinkosti materialu. Cim vih¢i material, tim
nizsi faktor difuzniho odporu. Priblizné faktory diftizniho odporu su-
chych desek na bazi dfeva udavé nasledujici diagram: SWP patii
k deskam s vy$sim odporem k pronikani vihkosti.

faktor difuzniho
odporu (-)
MDF |

OBS, drevotfiskova
a cementottiskové deska

SWP, LVL, preklizka smrk |

0 50 100 150 200 250

preklizka modfin

preklizka bfiza |

preklizka buk | %

3. Tepelna vodivost je dUleZita vlastnost, pokud maji mit desky ur-
¢ity odpor proti prichodu tepla, tedy zabranit energetickym ztra-
tam. Tepelnd vodivost A se udava v jednotkach W/(m*K). SWP je
tedy z desek na bazi dieva nejlepsim izolantem.

f,ee"},?,','(‘fn‘iﬁf“’“t 0,10 015 0,20 025

SWP, LVL, preklizka smrk

MDF, OBS |
drevotfiskové deska

preklizka biiza a modiin |
preklizka buk |

cementotfiskové deska | #)

4. Vzduchova neprizvuénost desek na bazi dreva se udava v dB,
informuje o schopnosti desek pro ochranu pfed hlukem. Zavisf
na plosné hmotnosti. V nasledujicim diagramu je uvedena vzdu-
chova neprlzvu¢nost desek tloustky 20 mm. Zavislost na plosné
hmotnosti nenf linedrni, ale logaritmicka.

vzduchova
neprizvuénostvdB 40 45 50 55

SWP, LVL, preklizka smrk |

preklizka modfin |

preklizka biza |
0BS |
drevotfiskova deska |
preklizka buk |
MDF |

cementotfiskova deska

*) Pro srovndni pouZity standardni vlastnosti dle techn. norem

5. Reakce na ohen je odezva vyrobku na ohen, kterému je za urcitych
podminek vystaven, vyvolana jeho vlastnim rozkladem. Udava se kla-
sifikacni tfidou. VSechny desky na bazi dfeva s vyjimkou cementotfis-
kovych desek patff do tfidy D-s2, d0. Znamena to, Ze jsou schopné
odolavat plsobeni malého plamene po delsi casovy interval bez vy-
znamného rozsifeni plamene. Kromé toho jsou také schopny odolat
pUsobeni tepla od jednotlivého hofictho pfedmétu za podstatného
zpozdéni a omezeni uvolfiovani tepla. Celkové mnozstvi koure
a pomérné zvyseni mnozstvi koure jsou omezeny. Pi hofeni ne-
vznikaji zadné plamenné hofici kapky/castice.

Pro¢ BIO CECO?

BIO CECO ma vynikajicf vlastnosti nejen ve srovnan{ s jinymi druhy

desek, ale vyrazné vynikd i mezi stejnymi biodeskami jinych vyrob-

cl nejen tim, Ze ¢asto presahuje hodnoty dané pfislusnymi normami

(viz tab. charakteristickych hodnot na str. 5). Avantgardni vyrobni po-

stup pfevedeny na moderni automatizovanou velkosériovou vyrobu

zarucuje, ze ndmi doddvana deska ma vyssi jakost a uzitnou hodnotu
nez deska vyrabéna klasickym zptsobem. Ani netusite, ze Vam za
ceny sronatelné s jinymi biodeskami dodavame jeden z nejlep-

Sich svétovych produktii svého druhu!

1) Omezenivypadavych, kiehkych a popraskanych suk. Unikat-
ni vyroba lamel z nesuseného feziva a susenf az hotovych lamel
vyrazné snizuje hvézdicové popraskani sukl a popraskani a vypa-
danf sukd na hranach lamel.

2) Bez volné pryskyrice. Suseni hotovych lamel umoznujici odtok
pryskyfice ze smolniku jiz pfi suseni dfeva zamezuje vytoku
smoly az vlivem teploty v lise.

3) Stabilni produkt bez pnuti a vnitfniho napéti. Diky avantgard-
nimu vyrobnimu postupu dosahujeme u jednotlivych lamel vy-
soké presnosti 8+-0,5% rel.vlhkosti (oproti normé povolené to-
leranci 8+-2%) . Nase deska netrpi pnutim a vnitinim napétim
razné vihkych lamel.

4) Snizenim rozdild na Urovni kazdé jednotlivé dfevéné lamely vcet-
né vnitfnich lamel desky dosahujeme homogenniho povrchu
desky v celém velkém formatu.

5) Jednotna jakost kazdé desky. Nejmodernéjsi technologie kontroly
kazdé jednotlivé lamely skenerem zaznamenavajcim vsechny prede-
psané vlastnosti lamely v celém jejim prlfezu umozniuje dosaZenf jed-
notné kvality kazdé desky v rdmci velkosériové vyroby i v rdmci dvou
vyrobnich zavodU.

BIO CECO se vyplati koupit i za vyssi cenu nez jinou biodesku
- uSetfite za opracovani pfesného povrchu a hran desek, omezite vy-
skyt vad dfeva a opracovani pfi frézovani a vyrobé, usetfite ¢as a pe-
nize za reklamovani, dosahnete vyssi kvality a vyssi rychlosti vyroby
vaseho produktu.
BIO CECO je vyrazné nizkoenergetickym konstrukénim materidlem,
jehoz vyroba i likvidace je k ¢lovéku a pffrodé ohleduplnd a vyznacuje
se pomérné nizkou uhlikovou stopou. Hotovy vyrobek je pres slo-
Zitost vyroby PRIRODNIM PRODUKTEM, hypoalergennim a zdra-
votné nezavadnym do té miry jako masivni dievo, ze kterého je
deska vyrobena. Ekologicka likvidace pfepravnich obalt je za-
jiSténa spolecnosti EKO-KOM, a.s. Dievo pro BIO CECO pochazi
vyhradné z lesti obhospodarovanych trvale udrzitelnym zpuso-
bem a je tedy 100% PEFC certifikovano.

Sortiment

AB, B, C).

> zadnd dren
> zadné zbarveni

KVALITA tidy 0 — dovolené vady:
> zdravé, pevné zarostlé suky
> ojedinélé vyspravent pifrodnimi zdtkami pifpustné >
> ojedinélé smolnfky do 2x30 mm
> ojedinélé vyspraveni smolniki pifpustné

Klasifikace je zaloZena na tfidénf dle normy
EN 13017-1, kterd rozezndvd tfidy 0, A, B, C, (zéroven >
mozno tridit i dle ONORM B 3021/ B 3022 do t¥id A, >

> zadna kiemenitost, Zddna hruboletost
> 7adnd oteviend lepend spara
> oboustranné brouseno

Klasifikace kvality BIO CECO podle vzhledu
urcuje rozsah zaruky za kvalitu a vady povrchu podle tfid

KVALITA tridy A — dovolené vady:
zdravé, pevné zarostlé suky
vyspravenf pifrodnimi zétkami pifpustné
ojedinélé smolniky do 3 x 40 mm
vyspraveni smolniki pfipustné

ojedinély dreriovy kandlek do 400 mm piipustny

Zadné zbarveni

kremenitost , hruboletost pifpustné

7adna oteviend lepend
oboustranné brouseno

spara

KVALITA tridy B — dovolené vady:
zdravé, pevné zarostlé suky

>

>

>

ojedinélé cerné suky

vyspravenf pifrodnimi zétkami pifpustné

smolniky do 5x50 mm

> vyspraveni smolnik{ pripustné

> dred pr

fpustna

> lehké zbarvenf piipustné
> kiemenitost, hruboletost pfipustné
> oteviené spdry kratsi nez 100 mm/1m

> oboustranné brouseno

KVALITA tfidy C — dovolené vady:
> oteviené spdry kratsi nez 100 mm/1m

> 74dné pozadavky na: sukatost, smolnatost, dfen,

zbarvent, kiemen a hruboletost

> oboustranné brouseno

KVALITA tridy D — dovolené vady:
> tfida D nenf uvedena v nomé, vyjma poZadavku na
lepeni nejsou 7ddné pozadavky na vizudlnf tfidénf

> kvalita

dohodou

Prehled dfevin a vyrobnich sortimenti BIO CECO

\ = =
B4
- . & = :
Smrk (Picea abies) Smrk Antik (Picea abies) Borovice (Pinus sylvestris) Mod¥in (Larix sibirica)
Trivrstva SWP2 (po dohodé SWP3) B Smrk B Borovice B Smrk antik
) Tloustka desky (mm)
Kvalita
3 | 16 19 2 27 | 2 | 3 | =x 49 60
Tl. krycich lamel (mm) 45 8,5 12
0/0
0/8
0/C+
A/B
A/C+
B/B
B/C+
GHIGr
D/D
T Sitka kryci lamely (mm) T
Poc. ks v paketu 40 30 25 25 20 15 15 12 10 8
400 6,59 12,87 22,54 36,51 72,17 87,38 121,89 241,16 431,38
500 337 6,59 11,54 18,69 36,95 44,74 6241 123,47 220,87
= 600 1,95 381 6,68 10,82 21,38 25,89 36,12 7145 127,82 =
£ 800 082 161 2,82 4,56 9,02 10,92 15,24 30,14 53,92 )é
= 1000 042 082 144 2,34 462 559 78 1543 27,61 B
g 1200 0,24 048 0,83 1,35 267 3,24 4,51 8,93 15,98 %
= 1500 0,12 0,24 043 0,69 137 1,66 2,31 4,57 8,18 =
2000 0,05 01 0,18 0,29 0,58 0,7 0,98 1,93 345
2500 0,03 0,05 0,09 0,15 03 0,36 05 0,99 1,77

Pripustné zatizenf (kN/m2) pfi max. prihybu 1/300 délky

1

*MozZnost i pétivrstvé smrkové biodesky

Po dohodé mozno dodat kryci lamelu $itky 140 mm u véech tlousték; brouseni brusnymi pasy o zrnitosti 80/100

Vyrobce a distributor si vyhrazujf pravo na zmény vyrobnich sortimentl a vyrobné-technickych vlastnostf.

Trivrstva SWP2 (po dohodé SWP3) Sibifsky modfin
. Tloustka desky (mm) Obchodni formdty BIO CECO
Kvalita
19 26 31 41 Vyrobni format
Stredni vrstva (mm) MD-9 MD-12 SM-18 SM-25 délka (L) mm 5000 - po sméru vlaken vrchnich vrstev
tx3$ kryc.lamel (mm) [ 5X 110 7%110 7%110 8X 110 gitka (B) mm 2050 — kolmo na vldkna vrchnich vrstev
A/B 61 61 61 61 Obchodni formaty
A/C+ 61 61 61 61 vyrobni: L mm 5000 plleny: L mm 2500 tvrtinovy: L mm 2500
B/C+ 61 61 61 61 B mm 2500 B mm 2050 B mm 1025
Pocet kusl v paketu 25 20 15 12 Plleny a ctvrtinovy a daldi zakézkové formaty jsou k odbéru pouze beze zbytku
Po dohodé mozno dodat kryci lamelu Sitky 140 mm u viech tlousték vyrobniho formatu a po dohodé.

Zasady pro skladovani a pouziti BIO CECO

BIO CECO je pfirodnim produktem, ktery ,pracuje” a déle ,Zije" jako masivni dfevo. Doporucujeme proto peclivé dodrzovat nasledujicf zésady pfi

skladovan, zpracovavani a osetfovani desky BIO CECO.

1. Skladovani: Ve vodorovné poloze na suchych dfevénych podkladovych hranolcich s odstupem max. 1 m v uzavienych, p.m. klimatizovanych
mistnostech. Paket zcela zakryty, s ochranou proti vihkosti a poskozeni povrchu.

2. Pouziti BIO CECO v interiéru: BIO CECO ma pfi dodani z vyroby obsah vihkosti 8 + 2%. Kolisanf teploty a vihkosti plsobi na smrstovani, bobtnani
azborceni desek. Proto je nutno dbat na stabilni a nepfilis suché klima v mistnosti a opatrny postupny nabéh vytdpéni v objektu, kde je v interiéru BIO
CECO pouzita. Nepatrny vznik trhlin v okoli topenf a na sluncem exponovanych mistech a lehké zborceni se mohou pres veskerou péci vyskytnout.

3. Pouziti BIO CECO v exteriéru a ve vlhkém prostiedi: BIO CECO s lepenim AW (ex AW 100), musi byt pouZito dle zasad pro konstrukéni a che-
mickou ochranu dfeva, tedy s pfiméfenou ochranou povrchl a hran, zejména tyto nesmf byt vystavovany nahromadéné vihkosti, voda musi mit
vzdy mozZnost odtékat, proti smrstovani a zborcenf se musf ucinit odborna opatfeni.

Vyhrada zaruky: Neprejimame Zzadnou odpovédnost za nespravné skladovani, nespravné pouziti, neodborné zpracovani a nevyhovu-
jici osetreni BIO CECO! Pfi pouzivani desek z rostlého dieva prosime, méjte na paméti: dievo pracuje!

BIO CECO - nadcasovy postmoderni aktivni
prvek plasté budov

BIO CECO je svymi vlastnostmi — mj. tvarovou stabilitou, pevnos-
ti a pruznosti, odolnosti, dlouhou Zivotnosti, masivnim pfirodnim
vzhledem, nizkou hmotnosti, snadnou manipulaci a rychlou instalacf
- predurcena k tomu, aby se stala (konstrukénim) plastém a do-
konalou fasadou budov. Architekti si ihned vSimli svébytného
estetického vyrazu této desky a Uspésné ji vyuzivaji ke zvyraz-
néni postmoderniho charakteru svych staveb. Pfi divtipném
feSeni mize BIO CECO samotnou nosnou konstrukci v interiéru
i exteriéru stavby navic aktivné utvaret spolu s jinymi konstruk¢-
nimi materialy.

Zejména BIO CECO ze SIBIRSKEHO MODRINU je dokonalym prv-
kem plasté nejen esteticky, ale téZ ekonomicky, nebot pfi dodrzeni
jedoduchych konstrukénich zdsad umoznuje jednoduchou instalaci
a poskytuje plnohodnotnou funkci s dlouhou Zivotnosti. Na rozdil od
jinych materialG pasobi pfirodné a strohou geometrickou cisto-
tou zaroven nadcasové az ultramoderné. Navic, je to ekologicky,
k pfirodé a k ¢lovéku ohleduplny produkt, ktery patii k moder-
nimu bydleni a umoziuje navrat k pfirodnim materialiim bez
ustupu od modernich poZadavkl na funkénost materialu, kva-
litu bydleni a Zivotniho prostoru.

Konstrukéni zasady oplasténi z BIO CECO

Kostrukce oplasténi ve tiidé provozu 3 (CSN EN 1995-1-1) musi umoz-
novat predevsim rychly odtok srazkové vody ze viech ploch fasad-
nich desek, zejména vsak z bo¢nich ploch desek BIO CECO. Boky
musi byt ochranény pred pfimym vnikanim srazkové vody napr.
okapnickou z CU plechu, zamezenf ulpivani vody musi byt zajisténo
napf. zkosenim hran a vertikdInf dilatacni sparou mezi horizontélné
uloZenymi deskami. Odtok srdzkové vody je nejlépe vést mimo fasa-
du, predevsim vsak musi byt fasddnf desky chranény pred srézkovou
vodou stékajici z jinych vodorovnych ploch, na kterych se usazuje
prach a Spinf fasadu. Konstrukéni ochrana musi byt doplnéna vhod-
nou povrchovou Upravou, chemickou ochranou a pravidelnymi kon-
trolami a Udrzbou.

Instalace fasady z BIO CECO

PFi respektovani konstrukénich zasad nenf nic jednodussiho, levnéj-
s$tho a rychlejsiho neZ instalace fasddy na dfevény rost pfipevnény
knosné casti plasté budovy. S ohledem na dlouhodobou zivotnost
BIO CECO je ale tieba peclivé vybrat fezivo pro rost - nejlépe

z modfinovych hranolkl a rovnéz dbat na konstrukéni zasady
a dlouhodobou chemickou a biocidni ochranu rostu. Zasady in-
stalace:

»  Pripevniovani fasddnich desek k nosné konstrukci mize byt pev-
né, protoze nehrozi vznik trhlin jako u dfevénych frézovanych fa-
sadnich profild.

»  Vzdalenost pfipevihovacich prostfedkd pronikajicich deskami od
okrajl desek postacuje dvojnasobek tloustky desek.

> Bezpodminecna je trvanliva korozivzdornost vSech pfipeviova-
cich prvkd. Samoziejmosti musi byt i esteticky vzhled pripevnéni.
Vzhledem k podstatné vyssi tvarové stabilité BIO CECO desek nez
u zminénych profild, je mozné i skryté pripeviiovéni do pfichytek.

> Podminkou dlouhé Zivotnosti fasady z BIO CECO desek je u¢inna
odvétrdvaci mezera mezi deskami a keramickou nosnou kon-
strukcf. Odvétravaci mezera musf byt funkénf po celé Sifce a vysce
fasddniho obkladu, tedy i u otvorovych vyplni.

Zivotnost fasady z BIO CECO

PYi dodrzeni konstrukenich a instala¢nich zasad je Zivotnost modfi-
nové fasady problematické zméfit, nebot presahuje nékolik genera-
cf — napf. u MD 3indel( se bézné udava zivotnost 80 let. Zivotnost
biodesek byla mj. potvrzena vyzkumy, které proved! rakousky dfe-
vafsky Ustav (Holzforschung) v letech 2005 az 2007. Je ovsem tieba
pocitat s neodvratitelnou pomalou postupnou degradaci povrchu
dfeva, zejména na mistech exponovanych slunec¢nimu zéfenf, kterd
se projevi ztrdtou pfirozené barvy, zeSednut/im a tvorbou povrcho-
vych trhlin. Je proto lepsi povrch BIO CECO pravidelné osetfovat
kvalitnimi rozpoustédlovymi barvami a oleji. Dfive nebo pozdé-
ji ale stejné dojde k ¢aste¢nému vyslepnuti barev, povrch ziska
Sedocernou patinu, kterd ovsem pusobi kompaktné a ptirozené.
S timto neodvratitelnym procesem je tfeba pocitat jiz pfi pro-
jektovani fasady z BIO CECO, aby dobfe rezonovala s budoucim
prostiedim budovy.

Osetfovani fasady z BIO CECO

Pro povrchovou Upravu jsou vhodné vsechny zpUsoby pouzivané pro
masivni dievo. Nutno dbat na vybér technologif, které nezvysujf vih-
kost materiald a to hlavné pfi jednostranné povrchové Upravé. Zvlast
nevhodna jsou vodova mofidla a lazury na vodni bazi. Pro povr-
chovou Upravu modfinového dieva v exteriéru se nejcastéji pou-
zivaji rizné oleje obohacené o ucinné UV-pohlcovace zpomalujici
pfirozené zesednuti dreva.



